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SPONGE GASKETS

Sono guarnizioni realizzate con

materiale plastico espanso a celle ' '£~.
chiuse, con consistenza spugnosa. " ! :

DEFINIZIONE:
Sono disponibili in varie dimensioni e in
differenti materiali, di differente densita. . ‘
Vengono impiegate nell m_du_s;trla del Sponae Gasket
mobile come compensatori di volume
nei  dispositivi di  frenatura a
smorzamento viscoso (dampers) deif PAAAAAAAAST B .
movimenti di chiusura di antine e bl | L] —
cassetti.
APPLICAZIONI : LWL T A
A T o ' /; A
ey | ) _
£
Damper integrato nella cerniera Damper esterno Damper integrato nel mobile
A Sez. A-A
| Dimensione R{amr;ln%]e Toll:nt“a}nza
+0.
DIMENSIONI | A\ | loe oo = 45t020 | 299
STAN DARD ad 2.0t0 3.7 04
’ @D 5.5t010 102
Taglio @Dypper-@Diouer <0.2
(opzionale) L
| materiali base utilizzati per la produzione di Sponge Gaskets sono elastomeri
espansi reticolati a base di schiume di Etil Vinil Acetato (EVA) oppure a base di
schiume di Gomma Cloroprene (neoprene - CR).
Sono disponibili in varie densita e colori.
MATERIALI: Sono esenti da CF e HCFC e conformi alle prescrizioni delle direttive ROHS e
REACH.
La scelta del materiale pitu idoneo & personalizzata sulla base delle esigenze del
cliente.
Nelle pagine successive sono precisate le caratteristiche tecniche dei materiali piu
comunemente impiegati.
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SPONGE GASKETS
Imballi standard

Gli sponge gaskets sono inseriti in
sacchetti microforati “CORAPAN".
SACCHETTO
STANDARD: Quantita:

- 25.000 pz (lunghezza L 7,5 mm)
- 12.500 pz (lunghezza L > 7,5 mm)

Dimensioni:
Lunghezza 400 mm
Larghezza 320 mm

SCATOLA Altezza 320 mm

STANDARD: Quantita:

2 sacchetti di pezzi:
- 50.000 pz (lunghezza L 7,5 mm)
- 25.000 pz (lunghezza L > 7,5 mm)

Tipo:
Europallet

Dimensioni:
Lunghezza  1.200 mm
PALLET Larghezza 800 mm

STANDARD: Altezza 1.100 mm

Quantita:

20 scatole per bancale reggiate ed
avvolte con pellicola trasparente:
-1.000.000 pz (lunghezza 7,5 mm)
- 500.000 pz (lunghezza > 7,5 mm)
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SPONGE GASKETS
Caratteristiche del materiale VR50 EV-B

Property Test Procedure Units VR50 EV-B
Nominal Density - Skin/Skin BS ISO 7214 1998 kg/m? 50
Cell Size — Typical Diameter Internal mm 0.35
Compression Stress-Strain BSISO 7214 1998
10% compression kPa 30
25% compression kPa 51
40% compression kPa 82
50% compression kPa 115
Compression Set BS ISO 7214 1998
25% comp., 22hr, 23°C 25 mm cell-cell
2 hr recovery % set 10.5
24hr recovery % set 3

50% comp., 22hr, 23°C

%2 hr recovery % set 23.5

24hr recovery % set 13
Tensile Strength ISO 7214 1998 kPa 840
Tensile Elongation % 245
Tear Strength BS EN ISO 8067 1995 N/m 1055
Shore Hardness OO Scale ISO 868 1985 47

10mm cell/cell thickness 00

Recommended operating Internal °C +65 max
temperature range* -70 min
Thermal Conductivity ISO 8302 1991 W /m.K 0.0404

mean temp of 10°C

Flammability

Automotive FMVSS.302 — Burn rate <100mm/min. Pass: 4 mm
and thicker
Horizontal Burn Rate ISO 7214 1998
5mm thick mm/sec 1.0
13mm thick mm/sec 0.8

* RECOMMENDED OPERATING TEMPERATURE RANGE

The maximum operating temperature shown is defined as the temperature which will typically cause a linear shrinkage
of 5% after a 24hr exposure period, using sample dimensions of 100mm x 100mm x 25mm. This figure is provided for
general guidance only. The actual level of shrinkage the foam will undergo at any particular temperature is dependant
on a number of system variables such as, sample dimensions, cell size, loading conditions and exposure period.
Please refer to Technical Bulletin T2 for more detailed information.
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SPONGE GASKETS

Caratteristiche del materiale VR22 CN-N

8. Absorption d'eau sous vide
Vacuum-water absorption ASTM D 1056-78 15%* <5%
Wakuum-Wasseraufnahme
9. Retrait linéaire aprés 7 jours
Linear shrinkage after 7 days 70 °C -53%* max -7 %
Lineare Schrumpfung nach 7 Tagen )
10. Stabilité dimensionnelle aprés 3 h
Dimensional stability after 3 k 80 °C -3.9%* “5%/+1%
Dimensionelle Stabilitit nach 3 h
11. Allongement a la rupture
Ultimate elongation IS0 1798-97 >175%
Bruchdehnung
12. Résistance a la rupture
Tensile strength IS0 1798-97 > 450 kPa > 65 psi
Zugfestigk eit
13. Résistance au déchirement
Tear resistance ISO 34-1 (B-a) 94 > 1.5 kN/m > 8.6 Lbflin
Zerreissfestigkeit
14. Température d'utilisation Continu - Constant - Bestand -30°C/+115°C - 22°F | + 239°F
Temperature range
Temperaturbereich Intermittent - Intermittent - Hichstwert +120°C + 248°F
15. Résistance Air + UV, - Air + UV, - Luft + U.V. Bon / good / gut
Resistance Ozone - Ozone - Ozon 8 h /200 pphm
Bestandigkeit Huile - Ol - Ol Moyen / medium / mittlerer Wert
16. ASTM D 1056 - 78 RE 42 BCM
Spécifications, normes AFNOR NF R 99211 - 80 3C 08/16 B3
Specifications, standards SAE J 18- 79 SCE 42 BCM
Spezifikationnen, Normen DIN 7726 Type A
FMVSS 302 Conforme / conformable / entsprechend
17. Format bloc 2 peaux / Block size 2 skins / Blockformat 2 Haute 1600 X 1000 X 62.5 mm
18. Identification Blanc + blanc
Identification White + white
Kennzeichnung Weiss+ weiss
19. Par palette / per palet / je Palette 32 Blocs/blocks/Blécke
20. Protection de I'environnement Sans CFC et HCFC
Environmental protection CFC and HCFC free
Umweltschutz Enthdlt keine CFC und keine HCFC
21. Recyclage Peut étre recyclé
Recycling Can be recycled
Wiederverwertung Recyclebar

Les valeurs données d-dessus doivent étre considénies comme indicatives et ne sauaient en aucun cas constituer un engagement da notre part
The above given information shoukd be considered as a gt

but cannct be regarded as an engagement fom our side
dichikek

Die 0.g. Werte miissen als Hinweise betrachtet werden und sind ohne Rechtsverbin:

* valeur moyenne indicative / average value / durchschnittliche Daten
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Caratteristiche del materiale VR 87- S
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SPONGE GASKETS

Caratteristiche del materiale VR60 SVA-N
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